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ALP STONE 19534 BLACK 60X60R
1,44M2/KRT PORCELLANATO NATURALE
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Nayttavan ALP STONE -laattamalliston elavapintaiset kivikuosit vievat ajatukset kiven syleilyyn. Malliston neutraalit
varivaihtoehdot ovat lamminsavyinen mantelinvaalea Almond, vaaleanharmaa Grey ja tummakuosinen Black. Naturale
pintaisia ALP STONE- laattoja on saatavana koossa 30x60cm, 60x60cm ja 10x10cm seka 5x5cm kokoisena mosaiikkina.

Tekniset tiedot

Valmistustapa
Vedenimukyky
Kayttoalue
Pakkasenkestava

Laatan nimellismitta (cm)
Laatan valmistusmitta (cm)
Laatan paksuus
Liukkaudenestoluokitus
Varivaihtelu (V)
Rektifioitu

Kiiltoaste

Mittatarkkuus

SFS-EN 14411 - Bla lasitettu porcellanato
Enintaan 0,5%
Seina- ja lattiapinnat

Kglla

60x60

59,5 x 59,5
9,0 mm

R10B

V3 Merkittava
Kylla

Matta
Rektifioitu
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Kayttokohteet ja ominaisuudet

Keraamisten laattojen tekniset ominaisuudet maarittavat laatan soveltuvuuden aiottuun kayttotarkoitukseen. Laatan valintaan
vaikuttavia ominaisuuksia ovat mm. laatan vedenimukyky, pakkasenkestavyys, kulutuksenkestavyys seka
liukkaudenkestoluokitus.

Porcellanato-laatat ovat rakenteeltaan erittain tiiviitd keraamisia laattoja. Ne eivat juurikaan ime likaa tai vetta itseensa. Tuote
soveltuu keskiraskaan kulutuksen/kevyen julkisen kulutuksen kayttokohtesiin seka ulkokayttéon.

Eurooppalaisen standardin EN 14411 mukaan laatat jaetaan niiden valmistustavan ja vedenimukyvyn mukaan eri luokkiin ja ryhmiin.
Tuotteen standardi:

EN 14411 Bla GL- Lasitettu porcellanato

Tuote soveltuu ulkokdyttéén. Vedenimukyky enintdan 0,5%.

Varivaihtelu

Keraamisille laatoille on ominaista varivaihtelu eri valmistuserien valilla. Joillekin laatoille on ominaista vérivaihtelu ja pinnan
kuvion vaihtelu jopa samassa valmistuserdssa. Keraamisten laattojen varivaihtelu ilmaistaan V-arvolla. Mita suurempi V-arvo,
sitd suurempi varivaihtelu yksittaisten laattojen valilla on.

V1 Virivaihtelua ei ole tai se on erittdin vahaista. Laattavalinta voidaan tehdd saman valmistuserdn yhden laatan perusteella.
V2 Vahdinen varivaihtelu. Laattavalinta kannattaa tehda muutaman saman valmistuseran kappaleen perusteella. Laatat
suositellaan lajiteltavaksi ennen asennusta.

V3 Merkittava varivaihtelu. Laattavalintaa tehdessa on hyva tarkastella useampaa saman valmistuseran kappaletta.
Laatoitetusta pinnasta tulee savyltaan eldava. Laatat on lajiteltava ennen asennusta.

V4 Erittdin voimakas varivaihtelu. Laatassa esiintyvaa varisavya ei valttdamatta ole toisessa laatassa. Laatoitetusta pinnasta
tulee sdvyltdan eldva. Laattavalinta on tehtava useamman kappaleen muodostamasta kokonaisuudesta. Laatat on
ehdottomasti lajiteltava ennen asennusta.

Rektifioitu laatta

Rektifioitu laatta on polton jalkeen leikattu tarkkaan mittaan. 30x60 cm kokoisen laatan rektifioitu valmistusmitta vaihtelee
valmistajittain ja voi olla esim. 295x595 mm. Eri laattasarjojen rektifioidut mitat suositellaan tarkistettavaksi ennen
laattavalintaa ja laatoitustyota.

Hoito-ohje
Kayttoonottopuhdistus

Asennuksen ja saumauksen jalkeen laatan pinnalle jaa kiinnitys- ja saumausainejaamia, jotka sitovat likaa ja ovat siivousta
vaikeuttava tekija. Taman vuoksi kayttddnottosiivous laimennetulla happo-pohjaisella puhdistusaineella on ensiarvoisen
tarkeaa ja tulee tehda ennen tilan kdyttéonottoa.

Laatoitettu pinta ja erityisesti sementtipohjaiset saumat suojataan ennen vahvojen puhdistusaineiden kayttoa kyllastamalla ne
vedelld. Happopohjainen puhdistusaine levitetdaan kastellulle laatoitukselle ja annetaan vaikuttaa muutama minuutti. Pinta
harjataan perusteellisesti. Puhdistusaine poistetaan huolellisesti (mekaanisesti tai kdsin) ja huuhdellaan runsaalla vedella.
Riittamattémasta puhdistuksesta voi jadda tahmea ja likaa keradva pinta. Tarvittaessa pesu toistetaan vakevammalla liuoksella.

Paivittdinen ja jaksottainen puhdistus

Porcellanato-laatat ovat erittdin tiiviita, eivatka ne ime likaa. Sdannéllinen puhdistus tehdaan eripituisin aikajaksoin riippuen
tilan kdyttotavasta ja likaantumisasteesta. Yleispuhdistukseen riittda lammin vesi, johon lisdtaan tarvittaessa neutraalia tai
heikosti emaksista pesuaineliuosta. Puhdistusaineen liiallinen kaytto voi aiheuttaa tahmean ja likaa kerdavan pinnan.
Peruspuhdistus

Peruspuhdistuksella tarkoitetaan maaravalein tehtdvaa tehopuhdistusta ja tahranpoistoa. Erikoispuhdistusaineilla ja
pidemmilla vaikutusajoilla seka tehokkaammalla harjaamisella saadaan tehokkaampi puhdistus. Rasva- ja 6ljyjadmat poistetaan

kayttamalla alkalista puhdistusainetta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja puhdistusainesuositukset puhdistusainevalmistajilta.
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